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Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen dem Original
entsprechen und muissen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden (ausgenommen der/die oben genannte(n) vertrauliche(n) Anhang/Anhénge).
Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise
Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts (Bausatzes):

Die bewerteten Bausdt ze f ¢r Fassadenverkl|l ei dung A T-npabeNdus u n d
Kassetten aus Diinnblech hergestellt. Diese Fassadenelemente werden mechanisch an einer
Tragerkonstruktion befestigt, welche an der AuRenwand von Neubauten oder bestehenden Gebauden
befestigt wird. Der Bausatz umfasst weitere Bauteile, die in Tabelle 1 aufgefihrt sind und die vom ETA-
Inhaber oder von Drittherstellern produziert werden.

Tabelle 1 - Definition der Bestandteile des Bausatzes

Bauteil Material (Referenz) Abmessung
(mm)
[Toleranzen]
Tragerelemente Befestigungsprofile fiir Fassadenelemente mit Haken, Siehe Anhang A
galvanisierter Stahl
S 320 GD.
Fassadenelemente - Typ N, Stahl oder Aluminium Siding Plus. 33,5 mm dick, mit Léange:
oben horizontal einfach gefalteter Flansch, 60 mm, unten 150 - 8.000 mm

horizontal einfach gefalteter Flansch, 22 mm. Stirnseite einfach
gefaltet 25 mm

- Typ S, Stahl oder Aluminium Siding Plus. 33,5 mm dick, mit
oben horizontal einfach gefalteter Flansch, 65 mm, unten
horizontal einfach gefalteter Flansch, 38 mm. Stirnseite einfach 200 - 900 mm
gefaltet 25 mm

Tol.: [+ 2 mm]

Deckbreite:

Stahlstéarke:
Metallblech 1,0, 1,25 und
Stahl: S 250 GD (1.0242) 1.50 mm gemaR
Perforierter Stahl: S 250 GD EN 10143 Tab. 2

Aluminium: AW 3005 H 44 .
Aluminiumstérke:

Verbindungen: rlrfnoguenrgé}ffo
- 15 mm (S15)
EN 485-4
- 20 mm (S20) 85
- 25 mm (S25)
- 0. mm (NOO)
2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemall dem anwendbaren

Europaischen Bewertungsdokument (nachfolgend EAD)

2.1 Vorgesehener Verwendungszweck

Die Bausatze sind als hinterliftete Bekleidungselemente fiir Fassaden vorgesehen, die an der
AuRenwand von Neubauten oder bestehender Gebaude befestigt werden kdnnen. Die bewerteten
Bausatze sind nichttragende Konstruktionssysteme und leisten somit keinen Beitrag zur Stabilitat der
Wand, an der sie befestigt werden, und sorgen auch nicht fur die Luftdichtheit der Gebaudestruktur. Sie
kénnen jedoch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit des Gebaudes leisten, da sie einen erhéhten
Verwitterungsschutz bieten.

2.2 Lebensdauer

Die Angaben in dieser Europaischen Technischen Bewertung basieren auf einer

geschéatzten Lebensdauer von mindestens 25 Jahren gemalR EAD 090062-00-0404, vorausgesetzt,
dass die festgelegten Bedingungen fir Installation, Verpackung, Transport und Lagerung sowie
sachgeméaRe Verwendung, Instandhaltung und Reparatur eingehalten werden. Die Angaben zur
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Lebensdauer gelten nicht als Garantie des Herstellers, sondern dienen ausschlie3lich der leichteren
Produktwahl im Verhaltnis zu der voraussichtlichen wirtschaftlichen Lebensdauer des Gewerks.

Entwurf der Bausatze im Gewerk

Beim Entwurf der Fassadenverkleidung fur hinterliftete Fassaden mithilfe der Bausétze muss
Folgendes bertcksichtigt werden:

- die charakteristischen mechanischen Eigenschaften der Bauteile (z. B. Paneele, Befestigungsmittel
und Tragkonstruktion), um den auf dieses bestimmte Gewerk einwirkenden Kraften standhalten zu
kdnnen Nationale Sicherheitsfaktoren, sofern

erforderlich, sind einzuhalten.

- das Substratmaterial zur Definition der geeigneten Verankerungen.

- die méglichen Bewegungen des Substrats und die Position der Dehnungsfugen.

- die Dehnung von Komponenten der Bausétze und/oder der Paneele

- die Korrosivitatskategorie der Umgebung des Gewerks @,

- da Fugen nicht wasserdicht sind, muss die erste Schicht hinter dem hinterlifteten Raum aus
Materialien mit einer geringen Wasseraufnahmeeigenschaft hergestellt sein.

- die Herstellung bestimmter Fassadenteile (z. B. Fundament, Dach, Ecken, Fenster etc.)

- ob das gesamte Gebaude bestimmte Baubestimmungen, besonders

in Bezug auf Brandhemmung und Windlast, des Mitgliedsstaats erfiillen muss, in dem es gebaut wurde.

Installation der Bauséatze am Gewerk

Die Installation ist gem&R den Spezifikationen des ETA-Inhabers und mithilfe

der jeweiligen Komponenten der Bausétze durchzufuhren, die vom ETA-Inhaber oder von Lieferanten,
die vom ETA-Inhaber anerkannt sind,

hergestellt wurden. Die Installation muss von angemessen qualifizierten Fachkraften unter

Aufsicht des technisch Verantwortlichen vor Ort durchgefiihrt werden.

Nutzung, Instandhaltung und Reparatur des Gewerks

Die Instandhaltung des montierten Systems oder von Komponenten des Bausatzes umfasst
Inspektionen vor Ort,

und zwar unter Berticksichtigung der folgenden Aspekte:

- bezlglich der Metallteile: Vorhandensein von Korrosion oder Wasseransammlungen.

- Notwendige Reparaturen sind zeitnah mithilfe der gleichen Komponenten der Bauséatze und geman
den vom ETA-Inhaber erteilten Anweisungen vorzunehmen.

@ z. B. siehe Tabelle 1 der Norm EN I1SO 12944-2:1998. Anstriche und Lacke. Korrosionsschutz der Stahlstrukturen durch
Schutzanstrichsysteme. Teil 2:
Klassifizierung der Umgebung.
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3. Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Die Bewertung der Bausatze fur hinterliftete Fassadenverkleidungen gemén den
Bauwerksanforderungen (BWR) wurde gemafld EAD 090062-00-0404 durchgeflhrt. Die Eigenschaften
der Komponenten entsprechen den in der technischen Dokumentation dieser

ETA enthaltenen und von SKG-IKOB gepruften Werten.

3.1 Brandschutz (BWR 2)

3.1.1. Reaktion auf Feuer
Al, CWFT gemal Entscheidung 96/603/EG geanderte Fassung.

3.1.2 Fassadenbrandleistung
Keine Leistung bewertet.

3.1.3 Neigung zum kontinuierlichen Schwelen
Nicht relevant fir Fassadenverkleidungsbausatze ohne Isolierung.

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umgebung (BWR 3)

3.2.1 Wasserdichtheit der Fugen
Klassifikation der Fassadenverkleidungsbausatze: Nicht zutreffend. Fugen sind nicht wasserdicht.

3.2.2 Wasser Aufnahme
Fir externe hinterliftete Fassadenverkleidungsbausatze nicht relevant.

3.2.3 Wasserdampfdurchlassigkeit
Fur externe hinterliftete Fassadenverkleidungsbauséatze nicht relevant.

3.2.4 Entwasserbarkeit:
Anhand der Standardkonstruktionsdaten und der Installationskriterien dieser Bauséatze sowie der
technischen Kenntnisse und Erfahrungen ist festzuhalten, dass das Wasser, das durch die Fugen in
den Luftspalt gelangt oder das Kondensat ohne Ansammlung oder Feuchtigkeitsschaden am Substrat
von der Fassadenverkleidung ablaufen kann.

3.2.5 Inhalt, Emission und Freisetzung gefahrlicher Stoffe:
Keine Leistung bewertet.

3.2.4.1 Auslaugbare Substanzen
Keine Leistung bewertet.

3.3 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)
3.3.1 Widerstandsfahigkeit gegen Windlast:
3.3.1.1 Druck-/Sogstabilitdt der Fassadenverkleidungsbausatze:
Diese wurde mithilfe von Tests gemafld EAD 090062-00-0404, § 2.2.9 an
entsprechenden und mdéglichst ungiinstigen, aber reprasentativen Priifanordnungen der verschiedenen
Bausatze von Fassadenverkleidungen ermittelt.
Das maximale Moment der Wiegmann Systemleisten liegt bei 0,732 kNm (charakteristischer Wert).

Die Ergebnisse sind nachstehend in Tabelle 2 a, b und ¢ aufgefuhrt.

Tabelle 2a - Testergebnisse zur Sogstabilitat

Testexemplar Testergebnisse
Last (Pa) Versagenstyp Verformung [mm]
Permanent Voriibergehen
d
1 Stahl 46 500 Fassaden- 0,00 4,70
Blechstérke 1,00 mm 1000 verkleidung léste 0,00 10,30
Abstand Befestigungsprofile 1,4 m 1200 sich oben 0,00 12,40
Abstand Schrauben 1,5 m 1400 0,10 14,80
Hoéhe Fassadenverkleidung 400 1600 0,10 17,00
mm 1800 0,20 19,30
2000 0,30 21,40
2200 0,40 23,70
2400 0,60 26,10
2600 1,00 28,70
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2800 1,50 31,20
3000 2,20 34,10
3200 2,90 37,00
3400 4,00 40,10
3600 5,20 43,40
3800 6,60 46,60
4000 8,30 50,30
4200 10,40 54,10
4400 13,10 58,40
4600 - -

2 Stahl 47 500 Fassaden- 0,00 10,60
Blechstarke 1,00 mm 1000 verkleidung loste 0,10 18,00
Abstand Befestigungsprofile 1,4 m 1200 sich in der Mitte 0,30 20,80
Abstand Schrauben 1,5 m 1400 0,30 23,30
Hohe Fassadenverkleidung 800 1600 0,40 25,70
mm 1800 0,30 28,10

2000 0,80 30,30
2200 0,90 32,50
2400 1,20 35,00

3 Aluminium 48 500 Kein Versagen, 0,10 7,30
Blechstérke 1,20 mm 1000 maximaler Druck 0,40 14,60
Abstand Befestigungsprofile 1,4 m 1200 Prufanordnung 0,50 17,50
Abstand Schrauben 1,5 m 1400 erreicht 0,60 20,30
Hohe Fassadenverkleidung 400 1600 0,70 23,20
mm 1800 0,90 26,00

2000 1,10 28,90
2200 1,50 31,80
2400 2,00 34,90
2600 2,50 37,90
2800 3,40 41,20
3000 4,20 44,30
3200 5,40 47,90
3400 6,90 51,60
3600 8,70 55,80
3800 10,40 59,70

4 Aluminium 49 500 Fassaden- 0,00 11,30
Blechstarke 1,20 mm 1000 verkleidung l6ste 0,00 18,10
Abstand Befestigungsprofile 1,4 m 1200 sich in der Mitte 0,10 20,60
Abstand Schrauben 1,5 m
Hohe Fassadenverkleidung 800
mm

Tabelle 2b - Testergebnisse zur Sogstabilitat
Testexemplar Testergebnisse
Last (Pa) Versagenstyp Verformung [mm]
Permanent Voriibergehend

5 Perforierter Stahl 50 500 Test abgebrochen. 0,00 8,20
Blechstérke 1,00 mm 1000 Maximale 0,20 15,90
Abstand Befestigungsprofile 1,4 m 1200 Verformung der 0,20 18,80
Abstand Schrauben 1,5 m 1400 Fassaden- 0,30 21,70
Hohe Fassadenverkleidung 400 mm 1600 verkleidung 0,50 24,70

1800 erreicht. 0,60 27,60
2000 0,90 30,40
2200 1,20 33,60
2400 1,90 36,60
2600 2,40 40,00
2800 3,20 43,40
3000 4,10 46,60
3200 5,10 50,10
3400 6,40 53,90

6 Perforierter Stahl 51 500 Fassaden- 0,00 16,70
Blechstarke 1,00 mm 1000 verkleidung loste 0,30 24,50
Abstand Befestigungsprofile 1,4 m 1200 sich uber die 0,50 27,30
Abstand Schrauben 1,5 m 1400 gesamte Breite 0,70 29,80
Hohe Fassadenverkleidung 800 mm 1600 des Elements aus 0,80 32,30

1800 der Befestigung. 1,10 34,70

7 Stahl 52 500 Befestigungsprofil 0,00 11,50
Blechstérke 1,00 mm 1000 geknickt 0,00 24,00
Abstand Befestigungsprofile 2,1 m 1200 0,00 29,00
Abstand Schrauben 1,5 m 1400 0,10 34,10
Hohe Fassadenverkleidung 400 mm 1600 0,20 39,20

1800 1,80 45,90

8 Stahl 53 500 Fassaden- 0,00 18,70
Blechstéarke 1,00 mm 1000 verkleidung loste 0,30 31,90
Abstand Befestigungsprofile 2,1 m sich aus der
Abstand Schrauben 1,5 m Befestigung.

Hohe Fassadenverkleidung 800 mm
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9 Aluminium 54 500 Befestigungsprofil 0,10 14,70
Blechstarke 1,20 mm 1000 geknickt 2,60 29,70
Abstand Befestigungsprofile 2,1 m 1200 5,10 37,40
Abstand Schrauben 1,5 m 1400 9,30 47,40
Hoéhe Fassadenverkleidung 400 mm 1600 17,40 61,60

10 | Aluminium 55 500 Fassaden- 0,00 29,00
Blechstérke 1,20 mm verkleidung oben
Abstand Befestigungsprofile 2,1 m links I6ste sich aus
Abstand Schrauben 1,5 m der Befestigung.

Hohe Fassadenverkleidung 800 mm

11 | Perforierter Stahl 56 500 Befestigungsprofil 0,00 13,90
Blechstarke 1,00 mm 1000 geknickt 2,00 28,70
Abstand Befestigungsprofile 2,1 m 1200 4,10 36,30
Abstand Schrauben 1,5 m 1400 7,40 45,30
Hoéhe Fassadenverkleidung 400 mm 1600 12,70 56,20

1800 22,70 70,50

12 | Perforierter Stahl 57 500 Fassaden- 0,00 30,90
Blechstéarke 1,00 mm verkleidung oben
Abstand Befestigungsprofile 2,1 m links I6ste sich aus
Abstand Schrauben 1,5 m der Befestigung.

Hoéhe Fassadenverkleidung 800 mm

13 | Stahl 58 500 Befestigungsprofil 0,10 8,90
Blechstarke 1,00 mm 1000 geknickt 0,70 18,40
Abstand Befestigungsprofile 1,6 m 1200 1,40 22,70
Abstand Schrauben 1,5 m 1400 2,60 27,40
Hoéhe Fassadenverkleidung 400 mm 1600 4,50 32,80

1800 7,20 38,80
2000 11,80 46,50
2200 20,40 58,00

14 | Stahl 59 500 Haken am 0,00 9,60
Blechstarke 1,00 mm 1000 Befestigungsprofil 0,60 21,60
Abstand Befestigungsprofile 1,6 m 1200 verbogen. 1,40 27,10
Abstand Schrauben 1,5 m 1400 3,00 33,50
Hoéhe Fassadenverkleidung 800 mm 1600 6,00 40,70

1800 10,40 49,50

Tabelle 2c - Testergebnisse zur Sogstabilitat

Testexemplar

Testergebnisse

Last (Pa) Versagenstyp Verformung [mm]
Permanent Voriibergehend

15 | Aluminium 60 500 Befestigungs-profil 0,10 8,80

Blechstarke 1,20 mm 1000 geknickt 1,00 18,60

Abstand Befestigungsprofile 1,6 m 1200 2,00 22,80

Abstand Schrauben 1,5 m 1400 3,20 27,50

Hohe Fassadenverkleidung 400 mm 1600 5,00 32,60

1800 7,60 38,60

2000 11,70 45,90

2200 20,20 58,10

16 | Aluminium 61 500 Fassaden-verkleidung 0,00 11,50

Blechstarke 1,20 mm 1000 léste sich vom 0,90 23,50

Abstand Befestigungsprofile 1,6 m 1200 Befestigungs-profil. 1,50 29,00

Abstand Schrauben 1,5 m 1400 2,90 35,20

Hoéhe Fassadenverkleidung 800 mm 1600 5,40 42,90

17 | Perforierter Stahl 62 500 Befestigungs-profil 0,00 9,10

Blechstarke 1,00 mm 1000 geknickt 1,00 19,50

Abstand Befestigungsprofile 1,6 m 1200 1,90 24,30

Abstand Schrauben 1,5 m 1400 3,40 29,30

Hoéhe Fassadenverkleidung 400 mm 1600 5,60 34,80

1800 8,50 41,30

2000 12,90 49,20

2200 21,30 61,40

18 | Perforierter Stahl 63 500 Fassaden-verkleidung 0,00 18,00

Blechstarke 1,00 mm 1000 l6ste sich vom 0,60 27,70

Abstand Befestigungsprofile 1,6 m 1200 Befestigungs-profil. 1,00 31,40

Abstand Schrauben 1,5 m 1400 1,80 34,90

Hoéhe Fassadenverkleidung 800 mm 1600 2,80 38,50

19 | Stahl 64 500 Haken am 0,10 8,50

Blechstarke 1,00 mm 1000 Befestigungs-profil 0,70 18,10

Abstand Befestigungsprofile 1200 verbogen. Fassaden- 1,40 21,60

1,4m/05m 1400 verkleidung I6ste sich 2,00 25,80

Abstand Schrauben 1,5 m 1600 vom Befestigungs- 3,40 33,10
Hohe Fassadenverkleidung 800 mm profil.
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3.3.1.2 Widerstandsfahigkeit gegen Winddruck
Das Verhalten des Bausatzes unter Winddruck ist am glinstigsten, wenn es Windsog ausgesetzt ist.

Dies wurde mithilfe von Tests gemafl EAD 090062-00-0404, § 2.2.9 an entsprechenden und moglichst
ungunstigen, aber reprasentativen Priifanordnungen der verschiedenen Bausatze von
Fassadenbekleidungen ermittelt.

Die Ergebnisse sind nachstehend in Tabelle 3 aufgefiihrt.

Tabelle 3 - Testergebnisse zur Druckstabilitat

Testexemplar Testergebnisse
Last (Pa) Versagenstyp Verformung
Permanent [mm] Vorubergehend [mm]
Stahl 65 -500 Fassaden- 0,30 11,20
Blechstarke 1,00 mm -1000 verkleidung 0,90 17,80
Abstand Befestigungsprofile 1,4 m -1200 wurde nach 1,20 20,10
Abstand Schrauben 1,5 m -1400 innen gesaugt 1,30 22,30
Hohe Fassadenverkleidung 400 mm -1600 und verformt 1,50 24,40
-1800 1,60 26,60
-2000 1,80 28,60
-2200 2,10 31,00
-2400 2,30 33,10
-2600 2,70 35,50
-2800 3,20 37,80
-3000 - -
Stahl 66 -500 Fassaden- 0,00 19,50
Blechstarke 1,00 mm -1000 verkleidung 0,20 32,40
Abstand Befestigungsprofile 2,1 m -1200 wurde nach 1,40 38,80
Abstand Schrauben 1,5 m -1400 innen gesaugt 3,90 46,60
Hohe Fassadenverkleidung 400 mm -1600 und verformt 7,60 55,10
-1800 16,20 65,40
-2000 25,00 75,90
-2200 31,30 77,40
-2400 77,40 77,40
-2600 - 77,40

Zur Ermittlung der Windlaststabilitat der Wiegmann Siding Plus-Elemente kdnnen die Querschnittswerte
fur Stahl geman EN 1993-1-3 und fur Aluminium gemaR EN 1999-1-1 zur Berechnung herangezogen
werden.

Fir die Berechnung der Systemleisten siehe Anhang B, Anhang C: Tabelle3.1 bis 3.7 zur Berechnung
des Blechs und Anhang D zur Berechnung der Aluminiumbleche in Tabelle 1.1 bis 1.7.

Zur Berechnung der Fassadenelemente mit einer Breite von 900 mm: Sr(ds=900) =
800/900*Sr(ds=800)

3.3.2 Widerstand gegen horizontale Punktlasten
Keine Leistung bewertet.

3.3.3 Schlagfestigkeit
Keine Leistung bewertet.

3.3.4 Mechanischer Widerstand

3.3.4.1 Verkleidungselement
Keine Leistung bewertet.

3.4.2 Mechanische Stabilitat

3.4.2.1 Widerstandsfahigkeit der Haken
Die mechanische Befestigungsstabilitat der Haken wurde gemaR EAD 090062-00-0404 Abschnitt
2.2.12.9 getestet.
Der maximale Befestigungsstabilitat fiir einen einzelnen Haken betragt 0,70 kN (charakteristischer
Wert).

Die Testergebnisse sind in Tabelle 4 aufgefuhrt.
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Tabelle 4a - Testergebnisse zur Stabilitat der Haken, durchgehende Fassadenverkleidung (h 200 mm)

Material Versagenslast [N] * Pro Haken - F
Fl F2 F3 F4 Fs Fm Fu,s Fm Fu " Y
Stahl 3201 | 3077 | 3120 | 3245 | 3499 | 3246 | 2859 |11 | 714
1,00 mm
Aluminium
1,20 mm 3631 3474 3986 3721 4121 3787 3173 947 793 g8l | 772
Perforierter
Stahl 3682 3361 3624 3584 3450 35407 3234 885 808
1,00 mm

*F.s: Individuelle Werte Prifanordnung Fn,: Mittelwert Fy 5: Charakteristischer Wert (75 % Wahrscheinlichkeit, dass 95 % der
Testergebnisse hoher als dieser Wert ausfallen)

Tabelle 4b - Testergebnisse zur Stabilitat der Haken, getrennte Fassadenverkleidung am
Befestigungsprofil (h 200 mm)

Material Versagenslast [N] * Pro Haken = F
Fl F2 F3 F4 FS Fm Fu B Fm Fu " 5
Stanl 2954 3034 2889 3014 3002 2979 2843 745 710
1,00 mm
Aluminium
1,20 mm 3275 3262 3359 3250 2997 3229 2911 807 728 744 | 703
Perforierter
Stahl 2725 2725 2718 2693 2725 2717 2685 679 671
1,00 mm

*F1.5: Individuelle Werte Prifanordnung Fn,: Mittelwert Fys: Charakteristischer Wert (75 % Wahrscheinlichkeit, dass 95 % der
Testergebnisse hoher als dieser Wert ausfallen)

Tabelle 4c - Testergebnisse zur Stabilitdt der Haken, durchgehende Fassadenverkleidung (h 800 mm)

Material Versagenslast [N] * Pro Haken
Fl FZ F3 F4 FS Fm Fu 5 Fm Fu
Stahl 3486 3590 3695 3641 3632 3609 3427 902 857
1,00 mm

*F1.5: Individuelle Werte Prifanordnung Fn: Mittelwert F,5: Charakteristischer Wert (75 % Wahrscheinlichkeit, dass 95 % der
Testergebnisse hoher als dieser Wert ausfallen)

Fur alle Haken, Versagenstyp: Die Haken am Befestigungsprofil verbogen sich seitlich.

Widerstand des Profils.
Keine Leistung bewertet.

Zug- / Ausziehwiderstand der Hilfsrahmenschrauben.
Keine Leistung bewertet.

Scherfestigkeit der Hilfsrahmenschrauben.
Keine Leistung bewertet.

Distanzhalter widerstand.
Nicht relevant, da das beschriebene Kit diese Komponente nicht enthalt.

Schallschutz (BWR 5)
Keine Leistung bewertet

Energieeinsparung und Warmespeicherfahigkeit (BWR 6)
Keine Leistung bewertet

Aspekte der Dauerhaftigkeit

Hygrothermisches Verhalten
Keine Leistung bewertet

Verhalten nach pulsierender Last
Keine Leistung bewertet.

Frost-/Taubestandigkeit
Keine Leistung bewertet.

Verhalten nach Eintauchen in Wasser
Keine Leistung bewertet.
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3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

Dimensionsstabilitéat durch Feuchtigkeit
Keine Leistung bewertet.

Dimensionsstabilitéat durch Temperatur
Keine Leistung bewertet.

Chemische und biologische Bestandigkeit
Keine Leistung bewertet.

UV-Strahlung
Keine Leistung bewertet.

Korrosion
Keine Leistung bewertet.
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

GemaR der Entscheidung 2003/640/EC der Europaischen Kommission? gilt die Bewertung und
Verifizierung der Bestandigkeit der Leistungen (siehe Anhang V der Verordnung (EU) 305/2011) in den
folgenden Tabellen:

Vorgesehener Stufe(n) oder
PEEISE) Verwendungszweck Klasse(n) Syt
Alle gepriften Bausatz fur
Fassadenverkleidung | Fassadenverkleidung alle/jede 2+
sbauséatze en
5 Fur die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberprifung der

Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaf
anwendbarem Europaischen Bewertungsdokument

Dieses ETA wurde fir diese Bausatze auf der Grundlage genehmigter Daten/Informationen ausgestellt,
die das gepriifte und bewertete Produkt charakterisieren. Eine detaillierte Beschreibung und
Bedingungen des Herstellungsprozesses der Bausatze sowie alle relevanten Entwurfs- und
Installationskriterien fur diese Bausétze sind in der technischen Dokumentation des Herstellers
enthalten, die bei SKG-IKOB hinterlegt ist. Die Hauptaspekte dieser Informationen sind in den
folgenden Abschnitten dargestellt. Der Hersteller ist dafir verantwortlich, sicherzustellen, dass die
Nutzer dieser Bausatze angemessen uber die besonderen Bedingungen in Bezug auf die Abschnitte 1,
2, 3 und 4 sowie die Anhange dieses ETA informiert werden.

Ausgestellt in Geldermalsen, Niederlande, am 18.06.2019

Die englischsprachige Originalfassung ist namens SKG-IKOB signiert
| von
-!"I-'.' L
N o>——
SKG-IKOB, Manager Produktzertifizierung,
Dipl.-Ing. H.A.J. van Dartel, unterzeichnet.

2 Veroffentlicht im Amtsblatt der Europaischen Union (ABI.) L226/21 vom 10.09.2003. Siehe www.new.eur-lex.europa.eu/oj/direct-
access.html)
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Anhang A1 Zeichnungen Wiegmann Siding Plus System
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Wiegmann Systemleiste
(Best.Nr.: Z40-007...

Wiegmann Fugenabdeckprofil - Spiegelblech

(Best.

Best.Nr.: Z40-7...)

Nr.: W45-0022)

335+t

Wiegmann QuerstoRverbinder
(Best. Nr.: W40-0021)

(Best.

Wiegmann Fugenabdeckprofil - Hutprofil

Nr.: W45-0031)

Wiegmann Fugenabdeckprofil - Lisenenprofil

0 — | —

- _

2 | | |

| | == |

L A d| 20 |d L
(Best.Nr.: W45-0041)
T \ .
s - | |
w +| T T T T =] — — - — : — — - - - - —
o | |
oy & | |
A &
L digld L

Thermische Fuge (d)

Flr Alu: d =15 mm

W = AuRenseite, sichtbar

= Innenseite

Achtung! Alle Befestigungs- und Ver-
bindungsmittel mit bauaufsichtlicher
Zulassung, korrosionsgeschiitzt fiir
den Aufeneinsatz (z. B. Edelstahl)

Alle MaBe in mm

Fir Stahl: Wenn Lange L > 6 m, dann d = 15 mm, ansonsten d = 10 mm

Wiegmann Siding Plus
Profil Typ N + S
Fugenabdeckprofile

Anlage D
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. SKG-IKOB

Wiegmann Lochblech Profil
Befestigung (Stof) a a

Edelstahl Bohrschraube ]

(a = 500 mm)

/

<@
e———vﬁ*'—;;—— =2

K

Systemleiste Befestigung

Edelstahl Bohrschraube T
(Gleifpunkt - 1 Stiick mitig) |
I 1
‘..$‘ e
F ==
: | — 1
i ! . s/
4| /
. ) I ! /
Wiegmann Siding Plus \ _111_ I | g
—— ‘I”I | /
& v
4 7 S
: s
e e
- . v
i s
S, \I} /
4 -|;'E- e g
. . I s
Wiegmann Systemleiste IN
/

=+

Wiegmann Siding Befestigung

Montagerichtung
|
\\ RS

Edelstahl Bohrschraube J'r s
Fixpunkt - Befestigung im x 4+ -
Siding-Rand 1 x in Paneel Mitte) i 7
|
4 s
it
|
i
g
|
Tragprofil, l”
Typ nach Statik |

10 |

Systemleiste Befestigung
Edelstahl Bohrschraube L

(Fixpunkt - 2 Stlick jewells am |

|
el - <=

Langlochrand) 4
- Wiegmann Siding Plus
Achtung! Alle Befestigungs- und Ver- Horizontal verlegt auf Stahlbeton
bindungsmittel mit bauaufsichtlicher . .
Zulassung, korrosionsgeschiitzt fiir Befestigung Mittelauflager
den AuBeneinsatz (z. B. Edelstahl]
en AuBeneinsatz (z elstahl) Alle MaRe in mm Anlage G
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Wiegmann Lochblech Profil
Befestigung (StoR) a

Edelstahl Bohrschraube \

(a =500 mm) H
_;:ii_
1
Systemleiste Befestigung iy
Edelstahl Bohrschraube il
(Gleitpunkt - 1 Stlick mittig) !
E | - :
.@ A r—.'— ” L
T > /
Siding Plus Befestigung _éj_ i i — | g g
Edelstahl Bohrschraube Ir | %
(Gleitpunkt - Befestigung am It ! /s
Siding-Rand, 2 x pro Paneel, i I . 7
d.h. 1 x Links & 1 x Rechts | //
von der Fuge) al i e
+\ p
5 s
U 7] s
! e
W il . g
ikl g - g
Wiegmann Systemleiste 4 i e
\ ] o /
- ANE
\ \IL‘ g //
Wiegmann Siding Plus h o /
I = s
_H_i_
'
Wiegmann Fugenabdeckprofil 4
Spiegelblech _\‘\ i
i dl‘l
|
s
Tragprofil, m
Typ nach Statik Jr
\l\
#I M
|
1
Systemleiste Befestigung 1 ,("7
Edelstahl Bohrschraube o @
(Fixpunkt - 2 Stiick jeweils am IRl
Langlochrand) Hi

Achtung! Alle Befestigungs- und Ver-
bindungsmittel mit bauaufsichtlicher
Zulassung, korrosionsgeschiitzt fiir
den Aulleneinsatz (z. B. Edelstahl)

Alle Male in mm

Wiegmann Siding Plus
Horizontal verlegt auf Stahlbeton
Befestigung Endauflager

Anlage H
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Edelstahl Bohrschraube {
~ P ==

Tragprofil,
Typ nach Statik

&

il

Warmedammung —/
Wiegmann Siding Plus / )

Freier
HinterlGftungsquerschnitt —
> 200 cm?m 7

T

Wiegmann Lochblech ~__—"]

Abschlusswinkel g adl

A

Perimeterddmmung
bauseits.

> 150/

Stahlbeton

. D /
Distanzhalter mit Isolator, 1 & S - g P 4
Typ nach Statik g S p
e / / 7
)LI ' Y S S / /
s .
7S 7S
Wiegmann Systemleiste —/ b 7S y e s
S s
S
R Pl & } S
& S ' S ’
29 S S
S
- IS I
S
s 4
] - S
/ L goirs
s S
Edelstahl Bohrschraube _/ . ’ S S
s

Achtung! Alle Befestigungs- und Ver-
bindungsmittel mit bauaufsichtlicher
Zulassung, korrosionsgeschiitzt fiir
den AulBleneinsatz (z. B. Edelstahl)

Alle MaBe in mm

Wiegmann Siding Plus
Horizontal verlegt auf Stahlbeton
FuBpunkt - Mittelauflager

Anlage |
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Anhang B i Berechnung Wiegmann Systemleiste

Projekt-Nr.: 15004
Projekt: Wiegmann Jiding
Datei Systemleiste neu.KS

Bementnummern und AuBenmaBe [mm]:

4] 4]
36} o,
o5
[
o |
6,
44
Element Winkel AuBenmaBe [mm]
Ldnge horizontal  vertikal
1 horizontal nach rechts 41.0
2 21.0° zur Vertikalen nach unten 32.7 V1.7 30.5
3  horizontal nach rechts 43.5
4 69.0° zur Horizontalen nach links 327 11.7 30.5
5  horizontal nach rechts 41.0
Blechdicke: tmom =1.50 mm Biegeradius: r= 1.50 mm
abgewickelte Ldnge nach DIN 6935 I= 182.00 mm
Gewicht: g= 214 kg/m
E-Modul: 210000 N/mm? Streckgrenze: foe= 320 N/mm?
rechnerische Dicke: teor = 1.50-0.04 = 1.46 mm

Querschnittswerte des Vollquerschnitts:

txq-u(oa

1.3.2017

Fladche: A = 2.66 cm?
Schwerpunkt: (bez. auf Punkt 0 = Anfang)
ys = -49.6 mm z = 11.2 mm
Tr&gheitsmomente:
L = 39 cm® I, = 148 cm’ -
. = -00 cm?
Hauptachsen: o« = -00 °
h = 39 cm' I, = 148 cm’ )
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txq-u(oa

1.3.2017

Projekt-Nr.: 15004
Projekt: Wiegmann Siding
Datei Systemleiste neu.Ks

Spannungsnachweis nach DIN EN 1993-1-3:

SchnittgréBen:
M, = -0.732 kNm

Der Spannungsnachweis ist bezogen auf die Hauptachsen.

Ermittiung der effektiven Breiten: (Dﬁrruckspannunigen positiv)
einseitig gelagerte Elemente:

El. Breite Geom,Ed Rechenwerte eff. Breiten
Nr. b, geh.Rand fre.Rand f,a vy ko Ae' p geh.Rand fre.Rand
1 399 -208 -208  -208 399 00
5 399 -208 -208 -208 399 0.0
beidseitig gelagerte Elemente:
El. Breite Gcom,ed Rechenwerte eff. Breiten
Nr. b Anfang Ende fra W ke Ap' P ki/k: Anfang Ende
2 305 -208 320 320 -0.65 1605 0.21 1.00 0.60/0.40 23.1 7.4
3 413 320 320 320 1.00 400 0.58 1.00 0.50/0.50 20.7 20.7
4 305 320 -208 320 -0.65 16.05 0.21 1.00 0.40/0.60 7.4 23.1

effektive Breiten mn] und Spannungen [N/mm?]: (Druck pgsiﬁv)

oe L LTTTTTTETTTTTATTATTTATTTTTTECICECCICTITD s s UL L FTFFTFTTTTTTTIT TR s

39.9 - & - N 39.9
= \

413

320 320

Querschnittswerte des effektiven Querschnitts:

Flédche: A= 2.66 cm?

Schwerpunkt: ys = -49.6 mm Z = 11.2 mm (bez. auf Punkt 0 = Anfang)
Tragheitsm.: L= 39 cm’ L = 148cm* I, = 00 cm’
Hauptachsen: L = 39 cm* b = 148cm' o« = 00 °

betragsmaBig gréB8te Spannung:
o = 320.2 N/mm? ~ 320.0 N/mm?
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Anhang Ci Berechnung Wiegmann Siding Plus Stahl

Statische Berechnung Nr. 1338/16-1

Charakteristische Tragfahigkeits- und
Querschnittswerte fiir Wandpaneele
Wiegmann Siding Plus“ aus Stahl
Erganzung Stahl S250GD

Anhang 3
Formblatter (Typenblatter)

Im Auftrag der Firma

Rudolf Wiegmann Umformtechnik GmbH
An der Schulenburg 1,
49593 Bersenbriick

Dieser Anhang enthalt die Anlagen 3.1 bis 3.7, insgesamt sieben Blatter.

tKG-IKOB

Ingenieurbiro

W
N Cle

Leichtbau

Dipl.-Ing. Rainer Holz
Bauingenieur

Rehbuckel 7 - D-76228 Karlsruhe
Tel. +49 (0)721 - 947120

Fax +49 (0)721 - 9471250
E-Mail: info@ifleichtbau.de

@ Sonderprobleme
des Leichtbaus

© Planung und Statik
fUr Dach, Wand,

© Zulassungsmanagement & Software-
flr Leichtbauelemente und Entwicklung

Fassaden, Verbindungselemente, Neuentwicklungen
Leichtbaukonstruktionen Versuchsauswertungen, Sanierungen
Typenberechnungen Gutachten
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Stahl- Profil :Wiegmann Siding Plus N-200 Anlage 3.1
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 zur statischen Berechnung
VP — Nr. 1338/16-1

Ingenieurbliro fiir Leichtbau

Profiltafel in Positivlage ® Baubreite = 200 mm Dipl.-Ing. Rainer Holz
Rehbuckel 7, 76228 Karlsruhe
Baubreite

@

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f = 250 N/mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung

Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 2! 314510

Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft

l;'.eih' ment 6)10) Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
icke
p kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkrafte
b, = = lbe= 10 mm l.g= 40 mm lLe= 10 mm lLg= 40 mm
10 mm 40 mm ' ' ' '
‘N MC,Rk‘F RW.Rk VW.RK MDRI(‘B MC.RK.H MoRK‘H MC,RI(‘B RoFﬂ(,B RWJ“(.B RBRK.E RW.RK.B
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m

1,00 | 2,284 9,61 14,20 n.m. 2,845 | 2276 | 2,845 | 2276 | 24,24 19,39 35,80 28,64
125 | 3,125 14,47 20,96 n.m. 4,002 | 3,202 | 4,002 | 3,202 | 3648 29,19 52,86 42,29

Char. Tragfiahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung ? MaRgebende Querschnittswerte "
Nenn- |Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager "% Quer-
lzj';ig‘ ment |lagerkraft '0 M/V- Interaktion Eigenlast| Tragheitsmomente schnitts-
Stutzmoment Auflagerkraft  |Querkraft flache
‘N MC,RK‘F RW.RK.A Mnﬁk.E Mr..l“(.B RDRI(‘B RW‘RK.E Vw.Rk g I"aﬂ I-alf Ag

mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kN/m? cm*/m cm*/m cm?/m
1,00 | 2,276 41,42 - 2,284 - - 41,42 0,144 20,55 24,68 18,00
125 | 3,202 51,76 - 3,125 - - 51,76 0,180 27,75 33,04 22,50
" M/R- Interaktion 2} M- Interaktion

My, [ Fe | Ve _g5 M 4 Ves o5 Me [ 2Ve 2

M, /v (R &/ Y Vo re/ Y M. ri 8/ Y Vo rie Yu M. re 8/ Y .IVw.RK’f}'M

%) Sind keine Werte flir M";, ; und R°, , angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu flhren.

4 Sind fir V__ keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

5 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir bE <10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

6) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

' Die Partialsicherheitsbeiwerte sind mit y, = 1,1 bzw. v, __ = 1,0 anzusetzen.

8) Dargestellt ist die Profilvariante ohne Schattenfuge (Typ N). Die hier angegebenen Werte gelten auch fir die
Profilvariante gleicher Baubreite und Schattenfugen bis 25 mm (Typ S).

9) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

o Montage nur mit Zahnleiste. Die Auflagerkrafte sind zuséatzlich auf die Tragfahigkeit der Vierbindung mit der Zahnleiste
zu begrenzen.

Stand: 20. Oktober 2016
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SKG-IKOB

Certificatie

Stahl- Profil :Wiegmann Siding Plus N-300 Anlage 3.2
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 zur statischen Berechnung
VP — Nr. 1338/16-1

Ingenieurbliro fiir Leichtbau
Profiltafel in Positivlage ® Baubreite = 300 mm Dipl.-Ing. Rainer Holz

Rehbuckel 7, 76228 Karlsruhe
Baubreite

@

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f = 250 N/mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung

Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 2! 314510

Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft

l;'.eih' ment 6)10) Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
icke
p kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkrafte
b, = = lbe= 10 mm l.g= 40 mm lLe= 10 mm lLg= 40 mm
10 mm 40 mm ' ' ' '
‘N MC,Rk‘F RW.Rk VW.RK MDRI(‘B MC.RK.H MoRK‘H MC,RI(‘B RoFﬂ(,B RWJ“(.B RBRK.E RW.RK.B
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m

1,00 | 1,536 6,41 9,46 n.m. 1,829 | 1,463 1,829 | 1463 | 16,16 12,93 23,87 19,09
1,25 | 2,110 9,65 13,97 n.m. 2619 | 2095 | 2619 | 2,095 | 24,33 19,46 35,24 28,19

Char. Tragfiahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung ? MaRgebende Querschnittswerte "
Nenn- |Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager "% Quer-
lzj';ig‘ ment |lagerkraft '0 M/V- Interaktion Eigenlast| Tragheitsmomente schnitts-
Stutzmoment Auflagerkraft  |Querkraft flache
‘N MC,RK‘F RW.RK.A Mnﬁk.E Mr..lll(.B RDRI(‘B RW‘RK.E Vw.Rk g I"aﬂ I-alf Ag
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kN/m? cm*/m cm*/m cm?/m
1,00 | 1,463 27,46 - 1,536 - - 27,46 0,123 14,15 18,68 15,33
1,25 | 2,095 34,31 - 2,110 - - 34,31 0,153 19,09 24,83 19,17
1 M/R- Interaktion 2} M- Interaktion
Me, | F., e <1 Vg <0,5: Meq <1 Ve >05: Mg, +' 2:Vgy _1|25 1

Mgka'r)jun+u,R0Rk.s'{YM Vird¥u M. ri 8/ Y Vo rid Yn - M, g/ Vi ..VW.RKIYM

%) Sind keine Werte flir M";, ; und R°, , angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu flhren.

4 Sind fir V__ keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

5 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir bE <10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

6) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

' Die Partialsicherheitsbeiwerte sind mit y, = 1,1 bzw. v, __ = 1,0 anzusetzen.

8) Dargestellt ist die Profilvariante ohne Schattenfuge (Typ N). Die hier angegebenen Werte gelten auch fir die
Profilvariante gleicher Baubreite und Schattenfugen bis 25 mm (Typ S).

9) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

o Montage nur mit Zahnleiste. Die Auflagerkrafte sind zuséatzlich auf die Tragfahigkeit der Vierbindung mit der Zahnleiste
zu begrenzen.

Stand: 20. Oktober 2016

ETA 17-0639-2-2019-06-18 i Seite 27 von 40



SKG-IKOB

Certificatie

Stahl- Profil Wiegmann Siding Plus N-400 Anlage 3.3
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 zur statischen Berechnung
VP — Nr. 1338/16-1

Ingenieurbliro fiir Leichtbau

Profiltafel in Positivlage ® Baubreite = 400 mm Dipl.-Ing. Rainer Holz

Rehbuckel 7, 76228 Karlsruhe
Baubreite

@

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f = 250 N/mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung

Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 2! 314510

Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft

l;'.eih' ment 6)10) Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
cke
- kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkrafte
b, = = lbe= 10 mm l.g= 40 mm lLe= 10 mm lLg= 40 mm
10 mm 40 mm ' ' ' '
‘N MC,Rk‘F RW.Rk VW.RK MDRI(‘B MC.RK.H MoRK‘H MC,RI(‘B RoFﬂ(,B RWJ“(.B RBRK.E RW.RK.B
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m
1,00 1,157 4,80 7,10 n.m. 1,344 1,076 1,344 1,076 12,12 9,69 17,90 14,32

1,25 | 1,592 7,24 10,48 n.m. 1,917 | 1,534 1,917 | 1534 | 18,25 14,60 26,43 21,14

Char. Tragfiahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung ? MaRgebende Querschnittswerte "
Nenn- |Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager "% Quer-
lzj';ig‘ ment |lagerkraft '0 M/V- Interaktion Eigenlast| Tragheitsmomente schnitts-
Stutzmoment Auflagerkraft  |Querkraft flache
‘N MC,RK‘F RW.RK.A Mnﬁk.E Mr..lll(.B RDRI(‘B RW‘RK.E Vw.Rk g I"aﬂ I-alf Ag
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kN/m? cm*/m cm*/m cm?/m
1,00 | 1,076 20,49 - 1,157 - - 20,49 0,112 10,89 14,95 14,00
125 | 1,634 25,61 - 1,592 - - 25,61 0,140 14,65 19,93 17,50
1 M/R- Interaktion 2} M- Interaktion
Meq | Fe € <1 Ve <05: Me, <1 Ves >05: Meq 4 2:-Vey _1'25 1
M, /v |RY &/ Y Vo rd Y M. ri 8/ Y Vo rid Yn M. re 8/ Yia \ Vo.rd Yu

%) Sind keine Werte flir M";, ; und R°, , angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu flhren.

4 Sind fir V__ keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

5 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir bE <10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

6) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

' Die Partialsicherheitsbeiwerte sind mit y, = 1,1 bzw. v, __ = 1,0 anzusetzen.

8) Dargestellt ist die Profilvariante ohne Schattenfuge (Typ N). Die hier angegebenen Werte gelten auch fir die
Profilvariante gleicher Baubreite und Schattenfugen bis 25 mm (Typ S).

9) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

o Montage nur mit Zahnleiste. Die Auflagerkrafte sind zuséatzlich auf die Tragfahigkeit der Vierbindung mit der Zahnleiste
zu begrenzen.

Stand: 20. Oktober 2016
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SKG-IKOB

Certificatie

Stahl- Profil :Wiegmann Siding Plus N-500 Anlage 3.4

zur statischen Berechnung
Nr. 1338/16-1
Ingenieurbliro fiir Leichtbau
Dipl.-Ing. Rainer Holz
Rehbuckel 7, 76228 Karlsruhe

Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3

Male in mm

Profiltafel in Positivlage ® Baubreite = 500 mm

Baubreite

@

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f = 250 N/mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung

Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft Elastisch aufnehmbare Schnittgréen an Zwischenauflagern 12 2141510
l;'.eih‘ ment 6)10) Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
cke
- kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkrafte
b, = = lbe= 10 mm l.g= 40 mm lLe= 10 mm lLg= 40 mm
10 mm 40 mm ' ' ' )
‘N MC,Rk‘F Rw.Rk Vw.Rk MDRI(‘B Mc.Rk.H MoRk‘H MC,RI(‘B RQRI(,B RILRI(,B RORK.E Rw.Rk.B
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m
1,25 | 1,278 5,79 8,38 n.m. 1,521 1,217 1,521 1,217 14,60 11,68 21,14 16,91
Char. Tragfiahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung ? MaRgebende Querschnittswerte "
Nenn- |Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager "% Quer-
lzj';i: ment |lagerkraft '0 M/V- Interaktion Eigenlast| Tragheitsmomente schnitts-
Stutzmoment Auflagerkraft  |Querkraft flache
‘N c©,RKF wRKA Mnﬁk.E c,Rk,B RDRI(‘B w,RKB VW.RK g I"Eﬂ I-alf Ag
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kN/m? cm*/m cm*/m cm?/m
1,25 | 1,217 20,40 - 1,278 - - 20,40 0,132 11,95 16,67 16,50
" M/R- Interaktion 2} M- Interaktion
Mey [ Fes € 1 Ve g5 Me 4 Ve 05  Me 2Ve 4Py
Mgk 2l Yu IRGRk ol Y Vo rd Y M. ri 8/ Y Vo rid Yn M. re 8/ Yia | Vo.rd Yu

3)
4)
5)

Sind keine Werte fir M., ; und R, ; angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu flihren.
Sind fir V., keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

Fir kleinere Zwischenauflagerbreiten b, als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir bE <10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.
Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

Die Partialsicherheitsbeiwerte sind mit y, = 1,1 bzw. y,, . = 1,0 anzusetzen.

Dargestellt ist die Profilvariante ohne Schattenfuge (Typ N). Die hier angegebenen Werte gelten auch fir die
Profilvariante gleicher Baubreite und Schattenfugen bis 25 mm (Typ S).

Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

Montage nur mit Zahnleiste. Die Auflagerkrafte sind zuséatzlich auf die Tragfahigkeit der Vierbindung mit der Zahnleiste
zu begrenzen.

&)

7)
8

9)
10)

Stand: 20. Oktober 2016
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SKG-IKOB

Certificatie

Stahl- Profil :Wiegmann Siding Plus N-600 Anlage 3.5
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 zur statischen Berechnung
VP — Nr. 1338/16-1

Ingenieurbliro fiir Leichtbau

Profiltafel in Positivlage ® Baubreite = 600 mm Dipl.-Ing. Rainer Holz
Baubreit Rehbuckel 7, 76228 Karlsruhe
aubreite

@

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f = 250 N/mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung

Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 2! 314510

Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft

l;'.eih‘ ment 6)10) Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
icke
p kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkrafte
b, = = lbe= 10 mm l.g= 40 mm lLe= 10 mm lLg= 40 mm
10 mm 40 mm ' ' ' '
‘N MC,Rk‘F RW.Rk VW.RK MDRI(‘B MC.RK.H MoRK‘H MC,RI(‘B RoFﬂ(,B RILRI(.B RBRK.E RW.RK.B
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m

1,25 | 1,068 4,82 6,99 n.m. 1,263 1,011 1,263 1,01 12,16 9,73 17,62 14,10

Char. Tragfiahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung ? MaRgebende Querschnittswerte "
Nenn- |Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager "% Quer-
lzj';i: ment |lagerkraft '0 M/V- Interaktion Eigenlast| Tragheitsmomente schnitts-
Stutzmoment Auflagerkraft  |Querkraft flache
‘N Mc,Rk‘F RW.RK.A Mnﬁk.E ML.RI(.B RDRI(‘B RW‘RK.E Vw.Rk g I“aﬂ I-alf Ag
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kN/m? cm*/m cm*/m cm?/m
1,25 | 1,01 16,95 - 1,068 - - 16,95 0,127 10,14 14,33 15,83
1 M/R- Interaktion 2} M- Interaktion

Me, ' Fea 'E< Vg <0,5: Me, <1 Vg >05: Mg, +' 2-Vey _1|251

Mgk B'ryh‘l-'—l.RORk.E’{yM Vird¥u M. ri 8/ Y Vo rid Yn M. re 8/ Yia ..VW.RKIYM

%) Sind keine Werte flir M";, ; und R°, , angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu flhren.

4 Sind fir V__ keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

5 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir bE <10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

6) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

' Die Partialsicherheitsbeiwerte sind mit y, = 1,1 bzw. v, __ = 1,0 anzusetzen.

8) Dargestellt ist die Profilvariante ohne Schattenfuge (Typ N). Die hier angegebenen Werte gelten auch fir die
Profilvariante gleicher Baubreite und Schattenfugen bis 25 mm (Typ S).

9) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

o Montage nur mit Zahnleiste. Die Auflagerkrafte sind zuséatzlich auf die Tragfahigkeit der Vierbindung mit der Zahnleiste
zu begrenzen.

Stand: 20. Oktober 2016
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SKG-IKOB

Certificatie

Stahl- Profil ‘Wiegmann Siding Plus N-700 Anlage 3.6
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 zur statischen Berechnung
VP — Nr. 1338/16-1

Ingenieurbliro fiir Leichtbau

Profiltafel in Positivlage ® Baubreite = 700 mm Dipl.-Ing. Rainer Holz
Baubreit Rehbuckel 7, 76228 Karlsruhe
aubreite

@

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f = 250 N/mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung

Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 2! 314510

Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft

l;'.eih‘ ment 6)10) Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
icke
p kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkrafte
b, = = lbe= 10 mm l.g= 40 mm lLe= 10 mm lLg= 40 mm
10 mm 40 mm ' ' ' '
‘N MC,Rk‘F RW.Rk VW.RK MDRI(‘B MC.RK.H MoRK‘H MC,RI(‘B RoFﬂ(,B RILRI(.B RBRK.E RW.RK.B
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m

125 | 0917 4,13 5,99 n.m. 1,080 | 0,864 1,080 | 0,864 | 10,43 8,34 15,10 12,08

Char. Tragfiahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung ? MaRgebende Querschnittswerte "
Nenn- |Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager "% Quer-
lzj';i: ment |lagerkraft '0 M/V- Interaktion Eigenlast| Tragheitsmomente schnitts-
Stutzmoment Auflagerkraft  |Querkraft flache
‘N Mc,Rk‘F RW.RK.A Mnﬁk.E ML.RI(.B RDRI(‘B RW‘RK.E Vw.Rk g I“aﬂ I-alf Ag
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kN/m? cm*/m cm*/m cm?/m
1,25 | 0,864 14,49 - 0,917 - - 14,49 0,123 8,83 12,57 15,36
1 M/R- Interaktion 2} M- Interaktion

Me, ' Fea 'E< Vg <0,5: Me, <1 Vg >05: Mg, +' 2-Vey _1|251

Mgk B'ryh‘l-'—l.RORk.E’{yM Vird¥u M. ri 8/ Y Vo rid Yn M. re 8/ Yia ..VW.RKIYM

%) Sind keine Werte flir M";, ; und R°, , angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu flhren.

4 Sind fir V__ keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

5 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir bE <10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

6) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

' Die Partialsicherheitsbeiwerte sind mit y, = 1,1 bzw. v, __ = 1,0 anzusetzen.

8) Dargestellt ist die Profilvariante ohne Schattenfuge (Typ N). Die hier angegebenen Werte gelten auch fir die
Profilvariante gleicher Baubreite und Schattenfugen bis 25 mm (Typ S).

9) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

o Montage nur mit Zahnleiste. Die Auflagerkrafte sind zuséatzlich auf die Tragfahigkeit der Vierbindung mit der Zahnleiste
zu begrenzen.

Stand: 20. Oktober 2016
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SKG-IKOB

Certificatie

Stahl- Profil :Wiegmann Siding Plus N-800 Anlage 3.7
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1993-1-3 zur statischen Berechnung
VP — Nr. 1338/16-1

Ingenieurbliro fiir Leichtbau
Profiltafel in Positivlage ® Baubreite = 800 mm Dipl.-Ing. Rainer Holz
Rehbuckel 7, 76228 Karlsruhe
Baubreite

@

Nennstreckgrenze des Stahlkernes f = 250 N/mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung

Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 2! 314510

Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft

l;'.eih‘ ment 6)10) Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
icke
p kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkrafte
b, = = lbe= 10 mm l.g= 40 mm lLe= 10 mm lLg= 40 mm
10 mm 40 mm ' ' ' '
‘N MC,Rk‘F RW.Rk VW.RK MDRI(‘B MC.RK.H MoRK‘H MC,RI(‘B RoFﬂ(,B RILRI(.B RBRK.E RW.RK.B
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m

1,25 | 0,803 3,62 5,24 n.m. 0,942 | 0,753 | 0,942 | 0,753 9,12 7,30 13,21 10,57

Char. Tragfiahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung ? MaRgebende Querschnittswerte "
Nenn- |Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager "% Quer-
lzj';i: ment |lagerkraft '0 M/V- Interaktion Eigenlast| Tragheitsmomente schnitts-
Stutzmoment Auflagerkraft  |Querkraft flache
‘N MC,RK‘F RW.RK.A Mnﬁk.E Mr..ﬂl(.B RDRI(‘B RW‘RK.E Vw.Rk g I"Eﬂ I-alf Ag
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kN/m? cm*/m cm*/m cm?/m
1,25 | 0,753 12,65 - 0,803 - - 12,65 0,120 7.85 11,20 15,00
" M/R- Interaktion 2} M- Interaktion
\ f/ . '|2
M [ Fea € _ Ve _g5  Mes Veo o5 Mea [ 2Ve 4|7
M, o/ yw |RE o Yu Vo re/ Y M. ri 8/ Y Vo rie Yu M. re 8/ Y .IVw.RK’f}'M

%) Sind keine Werte flir M";, ; und R°, , angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu flhren.

4 Sind fir V__ keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

5 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir bE <10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

6) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

' Die Partialsicherheitsbeiwerte sind mit y, = 1,1 bzw. v, __ = 1,0 anzusetzen.

8) Dargestellt ist die Profilvariante ohne Schattenfuge (Typ N). Die hier angegebenen Werte gelten auch fir die
Profilvariante gleicher Baubreite und Schattenfugen bis 25 mm (Typ S).

9) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

o Montage nur mit Zahnleiste. Die Auflagerkrafte sind zuséatzlich auf die Tragfahigkeit der Vierbindung mit der Zahnleiste
zu begrenzen.

Stand: 20. Oktober 2016
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Anhang D - Berechnung Wiegmann Siding Plus Aluminium

Ingenieurbiro

W
N Cle

Leichtbau

Dipl.-Ing. Rainer Holz
Bauingenieur

Rehbuckel 7 - D-76228 Karlsruhe

Tel. +49 (0)721 - 947120
Fax +49 (0)721 - 9471250
E-Mail: info@ifleichtbau.de

Statische Berechnung Nr. 1338/16

Charakteristische Tragfahigkeits- und
Querschnittswerte fiir Wandpaneele
Wiegmann Siding Plus” aus Aluminium

Anhang 6
Formblatter (Typenblatter)

Im Auftrag der Firma

Rudolf Wiegmann Umformtechnik GmbH
An der Schulenburg 1,
49593 Bersenbriick

Dieser Anhang enthalt ein die Anlagen 1.1 bis 2.7, insgesamt 14 Blatter.

©® Planung und Statik ~ ® Zulassungsmanagement ® Software- ® Sonderprobleme Bankverbindung:
flr Dach, Wand, fur Leichtbauelemente und Entwicklung des Leichtbaus Sparkasse Karlsruhe Ettlingen
Fassaden, Verbindungselemente, Neuentwicklungen Konto-Nr. 1028 6433 (BLZ 660501 01)
Leichtbaukonstruktionen Versuchsauswertungen, Sanierungen IBAN: DE11 6605 0101 0010 2864 33
Typenberechnungen Gutachten BIC (SWIFT-Code): KARSDEG6

USt.-ID: DE 812339027
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Aluminium- Profil Wiegmann Siding Plus N-200 Anlage 1.1
Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN EN 1999-1-1 zur statischen Berechnung
- Nr. 1338/16
Maf
aieinmm Ingenieurbliro fiir Leichtbau
Profiltafel in Positivlage ® Baubreite = 200 mm Dipl.-Ing. Rainer Holz
Rehbuckel 7, 76228 Karlsruhe
Baubreite
o
3 Bam—
} =
@ i b |
~60
Nennwert der Spannung an der 0,2 % Dehngrenze R, = 135 N/mm?

Charakteristische Tragfahigkeitswerte fiir andriickende Flachenbelastung

Elastisch aufnehmbare SchnittgréRen an Zwischenauflagern 2! 314510

Nenn- |Feldmo-| Endauflagerkraft

l;'.eih' ment 6)10) Quer- Lineare Interaktion (¢ = 1)
cke
- kraft Stiitzmomente Zwischenauflagerkrafte
b, = = lbe= 10 mm l.g= 40 mm lLe= 10 mm lLg= 40 mm
10 mm 40 mm ' ' ' '
t MC,Rk‘F RW.Rk VW.RK MDRI(‘B MC.RK.H MoRK‘H MC,RI(‘B RoFﬂ(,B RWJ“(.B RBRK.E RW.RK.B
mm | kNm/m kN/m kN/m kNm/m kN/m
1,20 1,446 6,05 8,77 n.m. 1,650 1,320 1,650 1,320 15,26 12,21 22,11 17,69

1,50 | 1,940 9,00 12,80 n.m. 2265 | 1812 | 2,265 | 1812 | 22,71 18,17 32,29 25,83

Char. Tragfiahigkeitswerte fiir abhebende Flachenbelastung ? MaRgebende Querschnittswerte "
Nenn- |Feldmo-| Endauf- Zwischenauflager "% Quer-
lzj';ig‘ ment |lagerkraft '0 M/V- Interaktion Eigenlast| Tragheitsmomente schnitts-
Stutzmoment Auflagerkraft  |Querkraft flache

t MC,RK‘F RW.RK.A Mnﬁk,E Mr..lll(,B RDRI(‘B RW‘RK.H Vw.Rk g I“aﬂ I-alf Ag
mm | kNm/m kN/m kNm/m kN/m kN/m kN/m? cm*/m cm*/m cm?/m
1,20 | 1,320 27,76 - 1,448 - - 27,76 0,0583 22,43 27,07 21,60
1,50 | 1,812 34,35 - 1,940 - - 34,35 0,0729 30,04 35,58 27,00

1 M/R- Interaktion 2} M- Interaktion

M., Fe, \e Vg <05 Meq <1 Ve 05: M, [ 2V _1]2< 1

+ =1 Vordyw M Iy Vo med 7 M ! * \ B

Mgk o/ Yu .ng o Y w.rk! Ym ¢ Re B/ Y wRk! Y creB! Yu | Vi rd Yu

%) Sind keine Werte flir M";, ; und R°, , angegeben, ist kein Interaktionsnachweis zu flhren.

4 Sind fir V__ keine Werte angegeben, entfallt dieser Nachweis.

5 Fur kleinere Zwischenauflagerbreiten b als angegeben, missen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerten linear im
entsprechenden Verhaltnis reduziert werden. Fiir bE <10 mm, z.B. bei Rohren, darf maximal 10 mm eingesetzt werden.

6) Bei Auflagerbreiten, die zwischen den aufgefiihrten Werten liegen, diirfen die aufnehmbaren Tragfahigkeitswerte
jeweils linear interpoliert werden.

' Die Partialsicherheitsbeiwerte sind mit y, = 1,1 bzw. v, __ = 1,0 anzusetzen.

8) Dargestellt ist die Profilvariante ohne Schattenfuge (Typ N). Die hier angegebenen Werte gelten auch fir die
Profilvariante gleicher Baubreite und Schattenfugen bis 25 mm (Typ S).

9) Blechdicke: Minustoleranz kleiner als 5% der Nenndicke.

o Montage nur mit Zahnleiste. Die Auflagerkrafte sind zuséatzlich auf die Tragfahigkeit der Vierbindung mit der Zahnleiste
zu begrenzen.

Stand: 27. April 2016
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